Vaateri Plus

Sementtipohjainen erittdin helposti levidva
lattiatasoite betonialustoille sisdtiloissa.
Kerrospaksuus 4-30 mm.

- Erinomainen levidvyys ja tyostettavyys
« Pumpattavissa

 Suojaa pdadllysteitd betonialustan alkaliselta
kosteudelta

Kdyttokohteet

Hyvin epdtasaisten betonialustojen tasoitus sisdtiloissa ennen padl-
lysteen asennusta.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat sementtipohjaiset alustat, joiden vetolujuus
on oltava > 1 MPa. Alustan kdsittelystd on olemassa erilliset ohjeet,
ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Sekoitus

sdkillinen (20 kg) jauhetta lisétddn 4,2 litraan puhdasta vettd (21 %
laastin kuivapainosta). Massaa sekoitetaan véhintéén 1 min ajan
voimakkaan porakoneen vispildlld. Kayttéaika on normaaliolosuh-
teissa 20—30 min veden lisdyksestd. Massan ldmpétilan tulee olla
vahintddn +10 °C. Kylmissd olosuhteissa kdytetddn Idmmintd vetta
(maks. +35 °C). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentdd tasoite-
pinnan lujuutta, minkd vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua.
Tyodohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekd ikkuna- ja oviaukot suljet-
tuina. Alustan ja ilman ldmpétilan tulee tasoitetyén aikana ja viikon
ajan sen jdlkeen olla vdlillg +10..+25 °C. Lattiapinnalle syntyvda vetoa
on vdltettdva tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jdlkeen. Alustan
suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Massa kaadetaan sekoi-
tuksen jdlkeen yhtdjaksoisesti 30—40 cm leveind kaistoina lattialle.
Massa on hyvin levidvd ja sen levidmistd voidaan edesauttaa terds-
lastalla. Levitystd jatketaan taukoamatta, kunnes koko tasoitettava
ala on tehty. Suuret tasoitettavat alat jaetaan pienempiin osiin
vdliaikaisilla listoilla. Tasoitustyétd suositellaan tehtévdksi kahden
henkildn voimin, joista toinen sekoittaa ja toinen levittdd massaa.
Tyovdlineet puhdistetaan vedelld heti kdyton jalkeen. Kovettunut
tasoite poistetaan tyoévdlineistd mekaanisesti.

Kuivumisaika:

Tasoite on kdavelykelpoinen 3—4 tunnin kuluttua huoneen lIadmpétilan
ollessa n. +23 °C. Pinta voidaan tarvittaessa hioa ja ylitasoittaa (esim.
webervetonit 3100 Hienotasoitteella) 2 vrk:n kuluttua tasoituksesta.
Lattiapddllyste voidaan asentaa 1-3 viikon kuluttua tasoituksesta
kerrospaksuudesta ja kuivumisolosuhteista riippuen. Alustan suuri
kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentdvat kuivu-
misaikaa. Lattiapddllysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:N ja
pinnoitevalmistajan edellyttdmid pohjan kosteuden ohjearvoja.

Lilkkuntasaumat:

Alustan rakenteellisten liikkuntasaumojen kohdalla tasoitekerros
katkaistaan esim. kulmahiomakoneella heti kun tasoitepinta on
kdvelykelpoinen. Saumat tdytetddn elastisella sauma-aineella.

Pinnoitus

Tasoitettu alusta voidaan pinnoittaa mm. keraamisilla- yms.
kivilaatoilla, muovi- tai tekstiilimatoilla, vinyylilaatoilla, korkilla tai
lautaparketilla. Alkalisuoja saavutetaan vahintddn 5 mm tasoiteker-
roksella. Alustaan liimattavien parkettien alle asennetaan alusvaneri
puun kosteuseldmisen aiheuttamien jannitysten vuoksi ja niiden
liimauksessa kdytetddn joustavia MS polymeeriliimoja parkettival-
mistajan ohjeiden mukaisesti.
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TUOTEKUVA
Menekki
Suositeltava kerrospaksuus
Vedentarve
Kdyttolampatila

Kovettumisaika:
Kavelykelpoisuus

Kovettumisaika:
Pddllystekelpoisuus

Sideaine

Tdyteaine

Lisdaine

Tasoitepinnan vetolujuus
28 vrk
Puristuslujuusluokka
Puristuslujuus 28 vrk
Taivutusvetolujuusluokka
Taivutusvetolujuus 28 vrk
Kutistuma 28 vrk
Palokayttaytyminen
Pyorivan tuolin

pyoran kestdvyys, kun

tasoite on padllystetty
lattianpadllysteella (RWFC)

Kestdvyys
pH (kovettunut materiaali)

Varisdvy
Sdilyvyysaika

Pakkaus

Tuotehyvdksynndt

3'0
2\

R\
\

(G
Tw

SRy

Y

n. 1,7 kg/m2/1 mm:n kerros
4-30 mm
4,2 1/20 kg (21 % kuivapainosta)

+10..+25 °C. Optimi +15..+20 °C.
3-4 h (+23 °C, 50 % RH)

1-3 viikon kuluttua
tasoitekerroksen paksuudesta
riippuen (+23 °C, 50 % RH). 10 mm
(1 viikko), 10-20 mm (2 viikkoa),
20-30 mm (3 viikkoa).
Erikoissementtiseos

Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe,
raekoko < 0,6 mm

Tartuntaa ja levidvyytta
parantavia aineita. Kaseiiniton.

>1,5 N/mm?

C 20 (EN13813)

> 20 N/mm?2 (+23 °C, 50 % RH)
F 5 (EN 13813)

> 5 MPa (+23 °C, 50 % RH)

< 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
A2_-sl (EN 13501-1)

RWFC 350. Voidaan kdyttad
konttoreissa. (EN 13813)
Vedenkestdava

10,5-11. Matala-alkalinen.
Harmaa

n. 12 kk valmistuspdivémadrdsta
(avaamaton pakkaus, kuiva tila)

20 kg:n sdkki
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