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Sementtipohjainen, kuituvahvistettu oikaisutasoite
kuivien ja kosteiden tilojen kivipintaisiin sisdseiniin
kerrospaksuudelle 3-15 mm.

+ Monikdyttéinen yleistasoite

- Hyva tayttavyys
- Vedeneristettdvissa

Menekki
Vdhimmaiskerrospaksuus

Enimmaiskerrospaksuus
Suositeltava kerrospaksuus
Vedentarve

Kayttolampdatila

Kdyttoaika

Kuivumisaika

Kovettumisaika

Sideaine

Runkoaine

Tartuntalujuus 28 vrk

Puristuslujuus 28 vrk
Paloluokka

Rasitusluokka
Maalaustuoteryhmada 2012
Vesitiiviys

Vérisdvy

Sdilyvyysaika

Pakkaus

Tuotehyvdksynndt

n.1,5 kg/m2/1 mm:n kerros
3 mm
Osittain tasoitus: enintddn 15 mm

Osittain tasoitus: enintddn 15 mm,

kokonaan tasoitus: 3-15 mm/kerta

n. 4,2-4,6 1/20 kg
Tasoitettaessa on alustan,
tasoitteen ja huoneen ldmpdétilan
oltava yli +10 °C

n. 2 tuntia veden lisdyksestd
n.1-2 vrk ennen vedeneristysta
(+23 °C, 50 % RH) . Kuivumisaika
on kerrospaksuudesta,
ilmanvaihdosta ja ldmpétilasta
riippuvainen.

Saavuttaa

n. 50 % loppulujuudestaan

7 vuorokaudessa. Kylmissa
olosuhteissa lujuudenkehitys
hidastuu.

Sementti

Luonnonhiekka ja kalkkikivi,
<10 mm

n. 0,5 MPa. Tartunta betoniin
(EN-1015-12)

> 6 MPa (EN 1015-11)

A2 (EN 13501-1)

RL 01..05

443.2 Seindtasoitteet

813 Kuivatasoitteet koneelliseen
levitykseen RL 05
Vedenkestdvd, ei vesitiivis

Harmaa

12 kk valmistuspdivamddrdsta
(avaamaton pakkaus, kuiva tila)

20 kg:n sakki

41

Saint-Gobain Finland Oy

Tayttotasoite

Kdyttokohteet

Kivipintaisten sisdseinien oikaisu ja tasoitus. Soveltuu betoni-, kevyt-
betoni-, Leca harkko- ja tiiliseinien oikaisuihin ja tasoituksiin.

Alusta

Alustan, josta on poistettu riisteet, tulee olla puhdas, kiinted ja
polyton. Tartuntaa heikentdvdt aineet, esim. rasva, pdly jne. on pois-
tettava. Kuivat ja imevdt alustat kostutetaan tarvittaessa. lkkunat
ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Sekoitus

Sdkillinen (20 kg) jauhetta lisétdén n. 4,2—4,6 litraan puhdasta vettd
(21—23 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 1-2 min laas-
tisekoittimella. Tasoitemassaa seisotetaan n. 10 min, jotta sideaineet
liukenevat. Uudelleensekoituksen jdlkeen tasoitemassa on valmis
kaytettavéksi. Kayttéaika on n. 2 tuntia (+20 °C) veden lisdyksen
jalkeen. Massan Idmpétilan on oltava yli +10 °C.

Tyobohjeet

Kolojen tdytoét ja osittain tasoitukset tehdddn vdh. 1 vrk ennen
varsinaista tasoitustyotd. Tasoite voidaan levittdd kasin tai ruis-
kuttaa tasoiteruiskulla. Laasti tasataan terdslastalla tai oikaistaan
linjaarilla leikaten. Pinta voidaan myos hiertdd. Kuivissa olosuh-
teissa kovettuminen varmistetaan jalkikostutuksella. Valmis pinta
voidaan tasoittaa Weberin seindtasoitteilla, maalata tai laatoittaa.
Vedeneristys tehdddn Weberin vedeneristysjdrjestelman mukai-
sesti. Kdytettdessa laastia Weberin vedeneristysjdrjestelmdn alla
on varmistettava, ettd vahimmadiskerrosvahvuus tédyttyy. Ei sovellu
vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L tai LR+, tai heikkojen
kalkkirappausten tasoittamiseen.

Tasoitteen kuivuttua, n.1vrk, hiotaan tarvittaessa epdtasaisuudet
hiontapaperilla ennen seuraavaa tasoitekerrosta. Tyovdlineet ja
laitteet pestddn vedelld heti tyon pddtyttyd.

Jdlkihoito

Kuivissa olosuhteissa varmistetaan tasoitteen kovettuminen suorit-
tamalla jalkikostutus vettd sumuttaen, muutaman pdivdn ajan.
Ohuita kerroksia tehtdessd kostutuksen merkitys korostuu!

Pinnoitus

TT+ Tayttotasoiteella kdsitelty pinta voidaan hienotasoittaa tai
maalata. Kovettunut tasoitepinta voidaan maalata sementin alkali-
suutta kestdvdlla maalilla.

Haluttaessa siledmpdd pintaa, TT+ Tdyttotasoite -pinta kdsitellddn
seuraavasti:

Kostea tila tai tila, jossa on suuri mekaaninen rasitus:
« Rasitusluokka 3 tai 4
- Pintakdsittely weber V+ Hienotasoite

Kuiva tila:

+ Rasitusluokka 1tai 2

- Pintakdsittely weber L Pohjatasoite ja/tai LR+ Pintatasoite
tai LF valmistasoite.

TT+ Tayttétasoite voidaan myos vedeneristdd. Vedeneristystyossa
noudatetaan Weberin Vedeneristys-tydohjeita.

Kdytdannon neuvoja

Vanhoja maalipintoja tasoitettaessa voidaan tartuntasiltana ennen
tasoitusta kdyttaa webervetonit RF Saneerauslaastia tai pohjata-
soitus voidaan tehdd suoraan webervetonit 410 Ohutrappauslaas-
tilla. vanhan maalin sementin alkalisuudenkestédvyys on varmistet-
tava koelevitykselld.

Huom!

TT+ Tayttétasoite ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten
weber L Pohjatasoite tai weber LR+ Pintatasoite tai heikkojen kalk-
kirappausten tasoittamiseen. Tasoitteen joutuminen viemdriin on
estettdva tukkeutumisvaaran vuoksi.

Huolto-ohje

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellg, kaikilla
tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa vudelleen kaikilla
webervetonit -tasoitteilla.
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